WYTYCZNE OGOLNE W
ZAKRESIE INSTALACJI EVF
UNIDROP®



Przechowywanie i
transport

Pudetka nalezy przechowywac i transportowac
na ptasko, utozone w rownych stosach i nigdy nie
nalezy ustawiac ich pionowo. Pudetek nie nalezy
przechowywac w miejscach bardzo zimnych (w
temperaturze ponizej 0°C), bardzo cieptych (w
temperaturze powyzej 35°C) ani wilgotnych.

Przed instalacja

Kontrola wzrokowa

Przed instalacja, przy odpowiednim oswietleniu,
nalezy sprawdzi¢ produkt pod katem ewentualnych
uszkodzer\ lub wad. Prosze sprawdzi¢, czy kolory i
ilos¢ produktu sa zgodne z zamdwieniem oraz czy
na opakowaniach nie ma zadnych widocznych
uszkodzer. W trakcie instalacji nalezy sprawdza¢,
czy poszczegodlne panele EVF Unidrop” nie majg
widocznych wad. Nie nalezy instalowac paneli, na
ktorych widoczne sg jakiekolwiek niedoskonatosci.
Zalecamy, aby do kazdej instalacji uzywac¢ materiatow
7 jednej partii produkcyjnej, poniewaz nie mozemy
zagwarantowac petnego dopasowania odcieni
produktéw pochodzacych z réznych partii. Nalezy
pamietac, ze niektore wzory rdznig sie w sposob
naturalny. Zalecamy réwniez, aby nie mieszac
produktow z roznych opakowarn.

W przypadku wad, ktdre sg widoczne przed instalacja,
producent lub twdj przedstawiciel nie ponosi
odpowiedzialnosci za koszty demontazu i wymiany.
Instalacja oznacza akceptacje wyrobu.

/astosowanie

- EVF Unidrop® mozna ukfadac¢ na odpowiednio
przygotowanych podfozach betonowych,
7 jastrychu cementowego, 7 jastrychu
anhydrytowego (siarczan wapnia), na podtozach
drewnianych, ze sklejki, z ptyt widrowych,
na ptytkach ceramicznych i podfogach
podniesionych —w miare pfaskich i gtadkich lub
uprzednio odpowiednio przygotowanych (patrz
punkt ,Przygotowanie podtoza”).

- EVF Unidrop® mozna stosowac na tradycyjnych
wodnych systemach ogrzewania i chtodzenia
poditogowego. Patrz rozdziat dotyczacy
ogrzewania podtogowego. Temperatura
powierzchni podkiadu nie moze przekracza¢ 27°C.

- EVF Unidrop’ to podtoga odpowiednia wytgcznie
do instalacji wewngtrz pomieszczen.
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- Sezonowe zmiany temperatury: EVF Unidrop’
mozna stosowad w wiekszosci pomieszczen,
takich jak ogrzewane ogrody zimowe i domki
letniskowe. Temperatura w pomieszczeniach
powinna by¢ utrzymywana na poziomie od
6°C (min.) do 35°C (maks.). W przypadku innych
temperatur wykraczajacych poza wskazany zakres,
instalacja moze by¢ nadal mozliwa, patrz uwaga
na koricu niniejszego dokumentu (¥).

- Nalezy zachowac szczegolng ostroznos¢, aby
uniknac silnego punktowego nagrzewania lub
dtugotrwatego narazenia okreslonych obszaréow
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych
przez nieostoniete szyby, nagrzewnia w
obszarze przed kominkiem, nagrzewania innym
bezposrednim Zrodtem ciepta itp. Zaleca sie,
aby panele byty ostoniete przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych i zabezpieczone
przed bezposrednim Zrédtem ciepta, ktore
nagrzewa okreslone partie podtogi.

- Spoiny EVF Unidrop® po zamontowaniu sg
wodoodporne (nie w 100% wodoszczelne). W
przypadku $cistego przestrzegania instrukdji
montazu podtoga nadaje sie do stosowania w
tazienkach, kuchniach, pralniach i obszarach
wejsciowych. Ze wzgledu na wiasciwosci
antyposlizgowe, nie zaleca sie stosowania paneli
w pomieszczeniach mokrych, np. w basenach,
saunach i pomieszczeniach z wbudowanymi
odptywami, takich jak prysznice. Czeste wnikanie
wody pod podtoge moze powodowac rozwdj
bakterii i/lub plesni.

Skfad, konstrukcja i jakos¢ podtoza

Informacje na temat sktadu i konstrukgji podtoza lub
podktadu pozwalaja na prawidtowe sprawdzenie
dopuszczalnej wilgotnosci, ptaskosci, wytrzymatosci
na $ciskanie i rozcigganie podtoza. Ponadto
informujg o tym, jaki rodzaj przygotowania podtog,
masy wyrownujacej/wygtadzajacej i ewentualnej
bariery przeciwwilgociowej moze byc potrzebny
podczas procesu instalacji. W przypadku niejasnosci
lub watpliwosci co do jakosci lub sktadu podtoza,
nalezy sprawdzi¢ lokalne normy instalacyjne i/lub
zasiegna¢ porady u producenta/dostawcy preparatu
podifogowego, masy wyréwnujace).

Przepisy i normy krajowe

- Miejsce i warunki instalacji muszg by¢ zawsze
zgodne z odpowiednimi przepisami krajowymi i
norrmami instalacyjnymi.

- Wprzypadku, gdy norma lub przepis krajowy jest
sprzeczny z zaleceniem producenta, znaczenie
nadrzedne ma przepis bardziej restrykcyjny.

Przygotowanie podtoza
Nierownosci podtoza

Dobre przygotowanie podtoza jest niezbedne w celu
zapewnienia bezproblemowego montazu. Ponadto
odpowiada za uzyskanie doskonatego wykonczenia
EVF Unidrop”. Wyglad EVF Unidrop” zalezy od jakosci
podfoza, na ktérym jest zainstalowane. Chociaz EVF
Unidrop® jest przeznaczona do renowacji podtozy,
ktére nie sg idealnie rdwne, niektére wieksze
nieréwnosci, stopnie, uskoki, nagte réznice poziomaow
w podtozu moga by¢ widoczne w gotowej podtodze.
Przed instalacjg podioze nalezy zatem odpowiednio
przygotowac.

Podtoze musi by¢ twarde, stabilne, stosunkowo
plaskie, czyste i caty czas suche, bez uskokow, wad i
uszkodzer\, musi nadawac sie do okreslonego celu.
W razie potrzeby nalezy zeskrobac i usungc resztki
starego kleju oraz odpadajacej lub odspojonej masy
wyréwnujacej. Nalezy upewnic sie, czy na podtozu
nie ma zadnych substancji chemicznych i innych
zanieczyszczen.

Nieréwnosci podtoza nie moga byc¢ wieksze niz 5

mm mierzac na dtugosci 200 cm odpowiednim
przymiarem liniowym lub poziomica. EVF Unidrop®
mozna naktadac na mate otwory do 30 mm, fugi,
spoiny i pekniecia do 10 mm w podtozu. Nalezy jednak
unika¢ instalowania krotszych bokow EVF Unidrop® nad
nagtymi uskokami/nieréwnosciami podtoza ok. 2 mm
lub wiekszymi. W tym przypadku zalecamy odsuniecie
brzegu panelu o 300 mm od nierdwnosci.

Aby przez powierzchnie wykonczonej podtogi nie
przebijaty Zadne nieréwnosci, nalezy zastosowac
odpowiednig sklejke/szpachléowke wyrdwnujaca.
Wybdr odpowiednich materiatow, w tym sklejki badZ?
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masy wyrownujacej, a takze wszelkich produktow
pomocniczych, uzalezniony jest od przeznaczenia
danej powierzchni i musi by¢ uzgodniony z dostawcg
tych materiatdw oraz z instalatorem posadzki.

Wszelkie materiaty do przygotowania podioza nalezy
stosowac zgodnie z zaleceniami ich producentow oraz
krajowymi normami dotyczacymi elastycznych pokryc
podfogowych.

Wilgotnos¢ podtoza

- Nieogrzewany jastrych cementowy: ponizej 2% w
skali CM — wilgotnosc¢ wzgledna 75% (UK)

- Jastrych cementowy na ogrzewaniu podfogowym:
ponizej 1,8% w skali CM — wilgotnos¢ wzgledna
75% (UK)

- Nieogrzewany jastrych anhydrytowy (siarczan
wapnia): ponizej 0,5% w skali CM

- Jastrych anhydrytowy (siarczan wapnia) na
ogrzewaniu podfogowym: ponizej 0,3% w skali CM

EVF Unidrop” ma wiasciwosci wodoodporne i
wykazuje bardzo dobrg odpornos¢ na zatrzymywang
wilgo¢ budowlang, nalezy jednak przestrzegac zasad
dobrej praktyki, aby unikng¢ rozwoju bakterii i plesni
pod podtoga.

W przypadku znajdujacych sie bezposrednio na
gruncie podtozy betonowych lub kamiennych nalezy
zastosowac skuteczng izolacje przeciwwilgociowg
(DPM) zgodnie z krajowymi normami dotyczacymi
instalacji elastycznych pokry¢ podtogowych.
Podczas montazu izolacji na powierzchni podtoza
oraz naktadania masy wyréwnujacej nalezy scisle
przestrzegac zalecer producenta.

producent lub twdj przedstawiciel udostepnia na
zyczenie liste zalecanych producentéw i dostawcow
tych materiatow.

Skutecznos¢ nakladanej na podtoze izoladji
przeciwwilgociowej w formie ptynnej zalezy w

duzej mierze od rodzaju produktu, sposobu aplikacji

i warunkow panujacych w miejscu montazu.
Obowigzkiem instalatora jest uzyskanie wiasciwych
wskazowek od producenta izolacji oraz postepowanie
zgodnie z jego zaleceniami.

Uwaga

Montazu podtogi nie nalezy rozpoczynac zanim
instalator nie oceni i nie zaakceptuje podtoza oraz
warunkdéw panujacych w miejscu instalacji.

Aklimatyzacja
Panele lub ptytki nalezy uktadac¢ réwno jedne na

drugich z dala od Zrodet ogrzewania, klimatyzacji oraz
okien o intensywnym nastonecznieniu.

Temperatura przed instalacja
EVF Unidrop’ nie wymaga aklimatyzacji przed instalacjg

w pomieszczeniach i warunkach standardowych, patrz
uwaga na koncu niniejszego dokumentu (¥)
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Rozpoczecie instalacji

Temperatura podczas i po instalagji

EVF Unidrop” nie wymaga aklimatyzacji przed instalacja
w standardowych pomieszczeniach i warunkach, patrz
uwaga na koncu niniejszego dokumentu (*) Jednak w
celu zapewnienia bezproblemowej instalacji, na czas
montazu zalecamy ograniczenie wahan temperatury.

Ogrzewanie podtogowe

EVF Unidrop® mozna stosowac na tradycyjnych
wodnych systemach ogrzewania podtogowego
(zgodnie z normg EN 1264 cze$¢ 1 do 5). Nie zaleca sie
stosowania przewodowych systemow elektrycznych,
chyba Ze system jest pokryty co najmniej 9 mm
warstwg odpowiedniej masy wyréwnujgcej. Nalezy
unikac bezposredniego kontaktu z elektrycznymi
przewodowymi systemami grzewczymi. Temperatura
powierzchni nie moze przekracza¢ 27°C. W razie
watpliwosci nalezy zasiegnac porady specjalisty.
MoZliwe jest stosowanie niektorych rodzajow paneli
grzewczych na podczerwien, nalezy jednak zachowac
ostroznos¢, poniewaz niektdre z tych systemdw moga
prowadzi¢ do bardzo gwattownego nagrzewania, co
nie jest zalecane. W zadnym wypadku temperatura
powierzchni nie moze przekracza¢ 27°C. W razie
watpliwosci nalezy zasiegnac porady specjalisty.

Chtodzenie podtogowe

EVF Unidrop® mozna rdwniez instalowac na
podfogowych systemach chtodzenia. Temperatura
zasilania wody chtodzacej nie moze jednak spadac
ponizej temperatury punktu rosy. Temperature
podfoza nalezy utrzymywac zawsze na poziomie

CO najmniej 3 stopnie wyzszym niz punkt rosy.
Temperatury ponizej punktu rosy powoduja skraplanie
sie pary wodnej, co moze powodowac powstawanie
wilgotnej atmosfery pod podtogg, ktéra z kolei moze
sprzyja¢ rozwojowi plesni itp.

Wymagana szczelina dylatacyjna

EVF Unidrop® jest ptywajacym systemem
podfogowym. Panele nie powinny byc sklejane ze
sobg ani mocowane do podfoza.

EVF Unidrop” wykazuje wiekszg zdolnos¢
wytrzymywania obcigzen pochodzacych z ciezkich
mebli niz tradycyjne elastyczne podtogi z paneli
winylowych LVT zatrzaskowych (w systemie click),
jednak EVF Unidrop” ma pewne ograniczenia: bardzo
ciezkie przedmioty lub meble moga uniemozliwic
swobodne unoszenie i poruszanie sie podfogi. Nie
nalezy na przyklad umieszczac bardzo ciezkich
sprzetéw kuchennych, piecykéw na drewno

lub innych przedmiotéw o bardzo duzej wadze
uniemozliwiajgcych swobodne ruchy bezposrednio na
podiodze, lecz pozostawic szczeline dylatacyjng wokdt
elementu, tak jak w przypadku sciany (patrz ponizej).

Szczeline dylatacyjng o szerokosci 0,75 mm na metr
biezacy EVF Unidrop® nalezy przewidzie¢ w kazdym
kierunku na obwodzie pomieszczenia/obszaru w
pomieszczeniach i warunkach standardowych, patrz
uwaga na koncu niniejszego dokumentu (*). Wielkos¢
pomieszczenia bez profili dylatacyjnych: dtugos¢ od
$ciany do sciany maksymalnie 16 m.

2m = 1mm
3m = 15mm
4m = 2mm
5m = 25mm
8m = 4mm
10m = 5mm

Szczeline dylatacyjng o szerokosci 1,5 mm na metr
biezacy nalezy przewidzie¢ w kazdym kierunku na
obwodzie pomieszczenia/obszaru w pomieszczeniach
iwarunkach ekstremalnych, patrz nizej i uwaga

na koricu niniejszego dokumentu (¥). Wielkos¢
pomieszczenia bez profili dylatacyjnych: dtugos¢ od
$ciany do sciany maksymalnie 8 m.
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2m = 3mm
3m = 4.5mm
4m = 6mm
5m = 7.5mm
8m = 12mm
10m = 15mm

Pomieszczenia i warunki standardowe to obszary

o temperaturze pomiedzy 6 a 35°C, np. bez
bezposredniego nastonecznienia za szyba w
pomieszczeniach wystawionych na dziatanie storica
(chyba Ze szyba ma wbudowane bardzo skuteczne
zabezpieczenie przed nagrzewaniem). Pomieszczenia i
warunki ekstremalne to obszary, w ktdrych potencjalna
temperatura powierzchni wynosi od 0 do 60°C, takie
jak ogrody zimowe, niezamieszkate domy letniskowe
itp.

Nalezy zachowac szczegolng ostroznos¢, aby uniknac
silnego punktowego nagrzewania lub dtugotrwatego
narazenia okreslonych obszarow na bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych przez nieostoniete
szyby, nagrzewnia w obszarze przed kominkiem,
nagrzewania innym bezposrednim Zrodtem ciepta

itp. (nie jest to standardowa temperatura otoczenia).
Zaleca sie, aby panele podtogowe byty ostoniete przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i
zabezpieczone przed bezposrednim Zrédfem ciepta,
ktdre nagrzewa okreslone partie podtogi.

W przypadku montazu w ,pomieszczeniu
ekstremalnym”’, zgodnie z powyzsza definicja, gdzie
temperatura podczas montazu przekracza 25°C,

a produkt zostat poddany aklimatyzadji, zaleca sie
zastosowanie szczeliny dylatacyjnej obowiazujacej
dla ,pomieszczenia standardowego”, aby uniknac
tworzenia sie zbyt duzej szczeliny skurczowej w
nizszych temperaturach.

W celu uzyskania bardziej szczegotowej definicji
pomieszczer i warunkéw standardowych odsytamy do
uwagi na koricu niniejszego dokumentu (¥).

W przypadku zamontowanych listew
przypodtogowych, ktére nie wymagaja demontazu,
istnieje mozliwos¢ odciecia dolnej czesci listwy za
pomocy specjalistycznego narzedzia do przycinania,
dostepnego na rynku np. uniwersalnej pilarki Bepo.

Alternatywnie zaleca sie stosowanie listwy
przypoditogowej Xtrafloor” Fit-Over z mozliwoscig
malowania lub odpowiedniej listwy Scotia.

Aby zapoznac sie z inteligentnymi rozwigzaniami
stuzacymi do wypetniania szczelin dylatacyjnych,
patrz ,Wykonczenie podiogi”.

Metody montazu

Poniewaz EVF Unidrop” posiada zintegrowany podktad,
instalacja jest wyjatkowo prosta: wystarczy montowac
ja luzno na podtozu! EVF Unidrop® jest ptywajacym
systemem podiogowym i nie nalezy przykleja¢ go do
podtoza.

W przypadku innych sposobdw montazu
niewymienionych powyzej, nalezy zawsze zasiegnac
porady technicznej w

producent lub twdj przedstawiciel.

EVF Unidrop° jest plywajacym systemem
podtogowym i nie nalezy przykleja¢ go do podtoza
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Zalecane podkiady Montaz krok po kroku:

Ze wzgledu na fakt, iz EVF Unidrop® dostarczana jest Zalecane narzedzia
ze zintegrowanym podktadem, nie ma koniecznosci
stosowania oddzielnego podktadu przed montazem - Tasma pomiarowa

paneli EVF Unidrop”.

- Otowek

- Sznur traserski/laser ptaszczyznowy do
wyeliminowania wszelkich krzywizn

- Katownik
- Dobijak

- Wytrzymaty néz narzedziowy

- Miotek nylonowy lub gurmowy

- Podktadki do stosowania w celu zachowania

Xtrafloor® Flex Pro szczeliny dylatacyjnej i do ustawiania pierwszych
rzedow prosto na nieréwnej $cianie

- Do skomplikowanych cie¢ nalezy uzy¢ wyrzynarki

7 brzeszczotem z drobnym zebem i/lub pity
walcowej lub otwornicy na wiertle.

. d R
¢ ="

SEEE
=

- Paneleiptytki systemu EVF Unidrop® moga by¢
tgczone na dwa rézne sposoby: pidro w wpust lub
wpust pod pidro.
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System EVF Unidrop” pozwala na dobor wiasnej
pozycji poczatkowej. Mozna rozpoczac prace od
srodka pomieszczenia lub obszaru i kontynuowac
w kierunku obu stron albo mozna rozpoczac od
dciany i kontynuowac do srodka. W niniejszym
przypadku najlepiej zastosowac kombinacje
montazu wpust pod pidro i pidro w wpust.

Krok 1: Okresli¢ kierunek montazu podtogi EVF
Unidrop®. Zmierzy¢ doklfadnie pomieszczenie,
aby okresli¢, czy pierwszy rzad paneli wymaga
zwezenia. W przeciwnym razie nalezy usunac
dolng krawed? wpustu w pierwszym rzedzie
paneli. Nalezy uzy¢ noza narzedziowego lub pity
z drobnym zebem w celu starannego odciecia
dolnej krawedzi wpustu.

Krok 2: Nalezy utozy¢ pierwszy rzad w linii prostej i
zatrzasngc¢ koricowki: umiescic krétki bok profilu w
koncowece poprzedniego panelu i docisnac panel
w dot. Zaleca sie stosowanie nylonowego lub
gumowego miotka do taczenia korcowek tak, aby
potaczenie byto dobrze dopasowane.

Krok 3: Za pomocga podkiadek dystansowych
wypetni¢ dowolny kontur $ciany tak, aby panele
nie ruszaty sie.

Krok 4: Na koncu rzedu nalezy zmierzy¢ ostatni
panel w taki sposéb, aby zachowac wymagang
szczeline dylatacyjna. Nie nalezy kfas¢ panelu w
taki sposéb, aby catkowicie przylegat do $ciany.
Odcia¢ zaznaczony element i dopasowac panel
koncowy w taki sam sposob jak poprzednie
panele. Podczas ciecia panelu nozem
narzedziowym nalezy upewnic sie, czy przed
rozerwaniem panelu przecieto warstwe scieralna.
Duze fragmenty mozna oderwac recznie, przy
matych cieciach moze by¢ konieczne uzycie
specjalnych szczypiec (lub pity).

Krok 5: Rozpoczac¢ uktadanie drugiego/kolejnego
rzedu; w tym celu mozna uzy¢ nowych paneli/
ptytek lub kawatkdw pozostatych po montazu
poprzedniego rzedu. W celu zapewnienia
najwyzszych walorow estetycznych podtogi,

nie zaleca sie uzywac kawatkdw pozostatych po
montazu poprzednich rzedéw paneli/ptytek;
warto réwniez zwrdocic szczegolng uwage na
miejsca taczenia poszczegolnych elementdw, tak,
aby miejsca styku nie znajdowaty sie w rownym
rzedzie. w celu unikniecia tzw. ,efektu schodkow”.

Krok 6: Zamontowac drugi rzad tak jak pierwszy:
rozpoczac¢ od lewej strony i wsuna¢ wpust panelu
pod katem okoto 25° ponad pidro poprzedniego
rzedu, zatrzaskujgc wpust w pidrze, kierujgc panel
w dét, dociskajgc go mocno do pierwszego
rzedu. Nalezy upewnic sie, ze mechanizm
zatrzaskowy wzdtuz diugiej krawedzi zostat
mocno zamocowany. Ze wzgledu na bardzo
scisty mechanizm dopasowania, na potgczeniach
wystepuje zamierzone naprezenie. Niektore
panele moga wymagac dobicia w celu zamkniecia
szczeliny: nalezy uzy¢ odpowiedniego dobijaka.
Uwaga: panele nalezy uktadac w sposob losowy,
7tacza koricowe powinny byc rozmieszczone w
odstepach co najmniej 200 mm.

Krok 7: Nastepnie zamontowac drugi panel,
wsuwajac wpust pod katem 25° w pidro
poprzedniego rzedu. Ustawic¢ naroznik koncowki
naprzeciw poprzedniego panelu, a nastepnie
natozy¢ krotki bok profilu na koncowke
poprzedniego panelu i docisnac w dot. Zaleca
sie stosowanie gumowego mitotka do taczenia
koncowek tak, aby potaczenie byto dobrze
dopasowane.

Powtarzac kroki od 5 do 7, az wszystkie rzedy
zostang ukoriczone i pozostanie utozenie
ostatniego rzedu.

Step 8: To fit the last row of panels you will usually
need to narrow them. Do this as follows: lay a
panel on top of the previous row, lay another
panel upside down up to the edge of the wall and
mark the panel underneath. Cut the panel to size
and fit the last row.
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- Heating pipes, fixed legs, etc. also need to be
individually fitted, maintaining the movement
gap. A step-drill bit or hole-saw is suitable for
circular cuts. Always use a bigger diameter saw to

leave appropriate movement for the floating floor.

UWAGA: EVF Unidrop” tworzy podtoge ,ptywajaca’,
dlatego elementy nie powinny by¢ klejone lub
mocowane do podioza, np. przez wyktadzine
podtogowa lub bardzo ciezkie przedmioty.

Nalezy upewnic sie, czy ztacza kraricowe paneli w
dwach kolejnych rzedach nigdy nie znajdujg sie w
jednej linii. Nalezy zawsze upewnic sie, czy potaczenia
sg przesuniete o co najmniej 20 cm w celu unikniecia
efektu ,schodkow” poprzez losowe uzycie odcietych
elementdw i unikanie uktadania ich w nastepujacych
po sobie rzedach. Na koricu rzedu nalezy zmierzyc¢
ostatni panel w taki sposob, aby zachowac wymagana
szczeline dylatacyjna. Nie nalezy kfas¢ panelu w taki
sposdb, aby catkowicie przylegat do $ciany. Odcigc
zaznaczony element i dopasowac panel koricowy

w taki sam sposob jak poprzednie panele. Podczas
ciecia panelu nozem narzedziowym nalezy upewnic
sie, czy przed rozerwaniem panelu przecieto warstwe
scieralna.

W miejscach, w ktorych montaz paneli EVF Unidrop”
7 uzyciem dobijaka (np. przy scianie) jest zbyt trudny,
mozna je pofaczyc¢ za pomoca profesjonalnego
przyrzadu do dociggania paneli i miotka.

Aby zapoznac sie z inteligentnymi rozwigzaniami
stuzacymi do wypetniania szczelin dylatacyjnych,
patrz ,Wykonczenie podtogi”.

Wykonczenie podtogi
Xtrafloor® zapewnia szereg inteligentnych rozwigzan
podifogowych dostosowanych do Twoich potrzeb w
zakresie wykoriczenia. Oferta taczy w sobie unikalng
funkcjonalnosc i styl: wytrzymate rozwigzanie, ktére
zapewnia ptynne przejscia pomiedzy taczonymi
materiatami i powierzchniami.

Jak zakry¢ szczeline dylatacyjng
przy scianie

Standardowe listwy przypodtogowe Xtrafloor”:
idealne przejscie

- ldentyczne potgczenie 7z podtoga EVF Unidrop®
- Wodoodporne

- Odporne na scieranie

- Doskonate rozwigzanie do stosowania w
naroznikach miedzy sciang a podtoga, odporne na
dziatanie wody, poniewaz listwa maskujaca z ptyty
HDF nie ma kontaktu z wodg stosowang do mycia

Listwy przypodiogowe do malowania Xtrafloor® -
dostosowane do potrzeb

- Unikalny wodoodporny materiat
- MoZliwos¢ dopasowania koloru wstepnie

zagruntowanych listew przypodtogowych do
koloru $cian
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- Mozliwoéc zakrycia istriejacych listew Jak zakry¢ szczeline dylatacyjng w
przypodfogowych listwami renowacyjnymi z . )
oferty naszej firmy podtodze na odcinkach dtuzszych
niz 16 m (8 m w pomieszczeniach i
warunkach ekstremalnych).

Profil T Xtrafloor’

- Zgrabny profil aluminiowy na mocnej aluminiowe]
podstawie — minimalistyczny design, ktéry nadaje
eleganckii nowoczesny wyglad

Jak potaczy¢ podtoge z innymi
Profil koncowy Xtrafloor’ ) . . L o
powierzchniami znajdujgcymi sie
- /Zgrabny profil aluminiowy na mocnej aluminiowe) o o
podstawie — minimalistyczny design, ktory nadaje wWyze) lub nize|
eleganckii nowoczesny wyglad
Profil adaptacyjno wyréwnujacy Xtrafloor®

- Zgrabny profil aluminiowy na mocnej aluminiowe]
podstawie — minimalistyczny design, ktéry nadaje
eleganckii nowoczesny wyglad

- Pofaczenie podiogi z powierzchniami potozonymi
na nizszym poziomie, przy réznicy wysokosci do
6 mm

- Mozna stosowac rowniez do taczenia dwdch
roznych rodzajow pokry¢ podtogowych (np.
wyktadzina dywanowa)
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Szczego6towe instrukcje dotyczace instalacji
Xtrafloor® patrz https://www.installandclean.com/
en/evfwithpadunidrop

Konserwacja podtogi

Odpowiednie procedury konserwacji pomoga
zachowac odpowiedni wyglad i przedtuzg zywotnos¢
podtogi EVF Unidrop’. Czestotliwos¢ konserwacji zalezy
od natezenia i rodzaju ruchu, stopnia zabrudzenia,
koloru i rodzaju podtogi.

Ponizej przedstawiamy w skrocie 5 kluczowych kwestii,
o ktérych nalezy pamietac, aby zapewnic skuteczng
konserwacje.

Szczegdtowe informacje dotyczace konserwadji i

zalecanych produktéw dostepne na stronie https://
www.installandclean.com/en/evfwithpadunidrop.

1. Srodki zapobiegawcze
- Zapobieganie zabrudzeniom podtogi jest
tatwiejsze i tarisze niz usuwanie powstatych

zabrudzen.

- Odpowiednio dobrany materiat w strefie

wejsciowej jest w stanie zatrzymac znaczne ilosci
piachu, jak rowniez wchtona¢ wode, wilgoc lub
ttuste zabrudzenia.

- Zapobieganie oznacza rowniez dokonanie
wiasciwego wyboru wykiadziny podtogowej oraz
wzoru/koloru dla odpowiedniego obszaru, np.
unikanie zbyt ciemnych lub zbyt jasnych koloréw
w miejscach o duzym natezeniu ruchu w poblizu
wejscia do budynku handlowego.
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Zabezpieczenie przed zarysowaniem przez

nézki mebli poprzez zastosowanie szerokich,
swobodnie poruszajacych sie kotek, slizgaczy, rolek
lub podktadek, np. firmy www.scratchnomore.

nl. UWAGA: filcowe podktadki ochronne

moga gromadzi¢ zabrudzenia i piach, co

moze prowadzi¢ do zarysowan lub uszkodzen
powierzchni podtogi.

Pod ciezkimi przedmiotami lub sprzetami
nalezy stosowac podktadki pod meble lub inne
zabezpieczenia, aby unikng¢ wgniecen.

Nalezy unikac stosowania gumowych lub
lateksowych mat oraz nie stosowac ndzek mebli
wykonanych z tych materiatow, poniewaz moga
one pozostawiac trwate plamy.

Prawie wszystkie podtogi bedg z czasem
zmieniac kolor pod wptywem promieniowania
UV. Nalezy tego unika¢, stosujac zastony lub filtry
przeciwstoneczne, gdy storice swieci wyjgtkowo
mocno.

Gwarancja na produkt nie obejmuje uszkodzen
mechanicznych podtogi, spowodowanych
stosowaniem zbyt ciezkich przedmiotow (duze
obcigzeni punktowe) lub przesuwaniem mebli/
przedmiotéw; nie obejmuje réwniez trwatych
plam z gumy/lateksu.

2.0dkurzanie

Regularne odkurzanie jest najwazniejszym elementem
skutecznej konserwacji i ma na celu usuniecie
nagromadzonego piasku, brudu i innych czastek
statych. Odkurzanie jest o wiele bardziej skuteczne

w przypadku tego typu zabrudzert niz zmywanie

na mokro, ktdre zazwyczaj skutkuje przenoszeniem
zabrudzen z jednego miejsca na drugie, a nie prowadzi
doich usuwania.

3. Usuwanie Plam

Nie da sie uniknac rozlania cieczy czy ptyndw, ale nie
muszg one pozostawac na podtodze na zawsze. Zaleca
sie natychmiastowe zmywanie rozlanych cieczy, aby
zmniejszy¢ prawdopodobieristwo powstania trwatych
plam. Najpierw wytrzec rozlany ptyn suchg sciereczka/
recznikiemn kuchennym, a nastepnie wytrze¢ z
uzyciem wody. Uzywac detergentow/Srodkow
czyszczacych tylko wtedy, gdy powyzsze sposoby

nie sg wystarczajace do usuniecia rozlanego ptynu/
plamy. Stosowac detergenty o neutralnym pH, np. z
asortymentu firmy www.james.eu.
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4. Czyszczenie okresowe

- Nalezy sprawdzac i ocenia¢ wyglad podtogi.
Wymagania dotyczace konserwacji moga
zmieniac sie w zaleznosci od pory roku.

- Podfoge nalezy odkurza¢ w celu usuniecia
nagromadzonego piasku, brudu i innych czastek
statych.

- Do czyszczenia niewielkich zabrudzert wystarcza
wilgotny mop. Nie nalezy uzywac srodkdw
czyszczacych, jesli nie jest to konieczne.

Do czyszczenia wiekszych zabrudzen, np. usuwania

Czestym bfedem jest stosowanie nadmiaru
detergentu, ktéry pozostawia film i smugi na
powierzchni podiogi. W takim przypadku nalezy
kilkakrotnie umy¢ podioge bez uzycia detergentu,
aby usunac nadmiar mydta/detergentu, co
pozwoli na przywrdcenie standardowego

stanu. Detergenty nalezy rozcienczac zgodnie z
zaleceniami producenta.

W przypadku wiekszych powierzchni
(komercyjnych) mozna zastosowac profesjonalng
maszyne Czyszczacq z obrotowymi szczotkami i
odkurzaczem.

‘ A'I,M"ii]iiiiii'

oleju/ttuszczu/zabrudzer powierzchni w kuchni/w 5. GJbeOkle czyszczenie

przejsciach, moze by¢ konieczne zmywanie na mokro

z uzyciem detergentu, np. produktéw firmy www. - Okresowe czyszczenie jest o wiele bardziej
james.eu. W tym przypadku zawsze stosowac tzw. korzystne dla podtogi niz sporadyczne czyszczenie
metode ,dwoch wiader”, czyli jedno wiadro z wodg intensywne lub gtebokie. Wymagania dotyczace

i detergentem i jedno wiadro z czystg wodg do czyszczenia moga sie jednak zmieniac w

ptukania. zaleznosci od pory roku.

- Odkurzyc pytizabrudzenia.
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Po oczyszczeniu z kurzu i pytu, za pomocg - Silne zanieczyszczenia i zabrudzenia stojow

spryskiwacza nanies¢ na czyszczony odcinek roztwor przed myciem mopem moga wymagac

srodka czyszczacego o neutralnym pH (lub w zastosowania ekstrakcyjnego automatu
zaleznosci od stopnia zabrudzenia, lekko alkaliczny szorujaco-zbierajgcego z funkcjg odkurzania
srodek czyszczacy), doktadnie rozciericzony zgodnie na mokro. Numatic International posiada w

z instrukcjami producenta. Pozostawic na czas swojej ofercie szereg maszyn odpowiednich
wystarczajgcy do wejscia w reakcje z zabrudzeniami do tego celu. Dalsze porady mozna uzyskac

iich usuniecia. Moze by¢ wymagane czyszczenie bezposrednio u producenta, jego dystrybutorow
miekka szczotka. lub w specjalistycznych firmach zajmujacych sie

czyszczeniem i pielegnacja podtog.

Zanurz czysty mop z mikrofibry w roztworze
Czyszczacym i myj podtoge wykonujac staty i
rownomierny ruch od prawej do lewej strony.
Zabrudzony mop zacznie pozostawia¢ smugi na
podtodze. W tym momencie nalezy zdja¢ brudng
gtowice, wyzac jg, wiozy¢ do odpowiedniego worka

i zatozy¢ czystg gtowice. Cykl nalezy powtarza¢ do
momentu, az cafa podtoga bedzie czysta i bez smug.
Nie przenosi¢ brudnej wody z miejsca na miejsce;
moze byc¢ konieczne czyszczenie metodg ekstrakcyjna.

- Zabrudzone gtowice mopa nalezy nastepnie
wypra¢ w pralce i wysuszyc, aby byty gotowe do
ponownego uzycia.
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Wazna cze$¢ gwarancgji:

Prawie wszystkie podfogi beda z czasem zmieniac kolor

pod wptywem promieniowania UV. Nalezy tego unikac,
stosujac zastony lub filtry przeciwstoneczne, gdy storice swieci
wyjatkowo mocno. PCY ma réwniez tendencje do zotkniecia

w zaciemnionych pomieszczeniach. W wyniku potaczenia tych
czynnikéw zakryte fragmenty podtogi (pod meblami, pod stale
zamknietymi drzwiami itp.) moga miec inne zabarwienie niz
pozostaty obszar. Jest to cecha charakterystyczna dla wszystkich
paneli i wyktadzin z PVC, dlatego nie jest objeta gwarandja.

Nalezy unika¢ stosowania gumowych lub lateksowych mat. Nie
wolno réwniez stosowac kétek lub podktadek ochronnych z
gumy i lateksu pod meblami (zalecamy stosowanie kotek typu
W zgodnie z norma EN 12529).

W przypadku uktadania w systemie luznym Xtrafloor” Looselay,
uszkodzenia podtogi winylowej spowodowane duzym
przecigzeniem, obcigzeniem tocznym lub przesuwaniem

przedmiotéw nie s objete gwarandja.

Nie nalezy dopuszczac do kontaktu papieroséw, zapatek i innych
rozgrzanych przedmiotéw z podfoga, poniewaz powoduje to
trwate uszkodzenia.

Uwaga: Czyszczenie lub konserwacja moze mie¢ miejsce
wytacznie jezeli podtogi zostaty zamontowane prawidtowo i nie

ma widocznych niedoskonatosci.

W celu uzyskania informacji na temat warunkéw gwarancji
nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem lub sprzedawca

detalicznym.

)

producent lub twoj przedstawiciel uwaza nastepujace
pomieszczenia i warunki za standardowe:

Minimalna temperatura podczas transportu i przechowywania:
0°C

Minimalna temperatura podczas montazu: +6°C

Minimalna temperatura podczas uzytkowania: +6°C
Maksymalna temperatura podczas transportu i przechowywania:
+35°C

Maksymalna temperatura podczas montazu: +35°C
Maksymalna temperatura podczas uzytkowania: +35°C

Okres aklimatyzacji: brak

Wielkos¢ pomieszczenia bez profili dylatacyjnych: dtugos¢ od
$ciany do $ciany maksymalnie 16 m.

Unika¢ punktowego nagrzewania.

producent lub twoj przedstawiciel uwaza nastepujace
pormieszczenia i warunki za ekstremalne:

Minimalna temperatura podczas transportu i przechowywania:
0°C

Minimalna temperatura podczas montazu: +6°C

Minimalna temperatura podczas uzytkowania: +0°C
Maksymalna temperatura podczas transportu i przechowywania:
+35°C

Maksymalna temperatura podczas montazu: +35°C

Minimalna temperatura podczas uzytkowania: +60°C

Okres aklimatyzacji 12 godzin, jezeli roznica temperatur
pomiedzy magazynem, w ktdrym przechowywany byt produkt
a pomieszczeniem, w ktorym przeprowadzany jest jego montaz
wynosi ponad 20°C.

Wielkos¢ pomieszczenia bez profili dylatacyjnych: dtugos¢ od
$ciany do $ciany maksymalnie 8 m.

Unika¢ punktowego nagrzewania.

Niniejszy dokument zostat wydany w dniu (patrz: ostatnia strona
niniejszego dokumentu) i zastepuje wszystkie poprzednie wersje;
opublikowanie nowszej wersji dokumentu jest réwnoznaczne

7 zastapieniem biezacej edycji. Najnowsza wersje dokumentu
znalez¢ mozna na https//www.installandclean.com/en/
evfwithpadunidrop. Anglojezyczna wersja dokumentu uznawana
jest za oryginal.

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy niniejsza instrukcja
rmontazu a majacymi zastosowanie lokalnymi normami
technicznymi/przepisami prawa, nalezy stosowac sie do bardziej
rygorystycznych wymogow.
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